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Abstract 
Gilding on stone is a worthwhile ornaments. These ornaments are vulnerable because of their multilayer 
structure. This art has been used in the objects and architectural ornaments. Nowadays, a few of these 
ornaments has been identified. Perhaps this is related to vulnerability of gilding. In this research the 
technical characteristics of a sample of these decorations in Vank Cathedral belonging to the Safavid 
period has been studied. The aim of this research was the identification and registration of the technical 
properties of gilding ornaments on stony inscriptions in Vank Cathedral in Isfahan, where these 
architectural decorations has been neglected in Iran. The reviews and identifying examples of pre-
Islamic Iranian art, proved popularity of these ornaments in pre-Islamic Iran. Moreover, examples of 
Islamic art-especially in the late era of Safavi, Zand and Qajar were identified. Laboratory study of a 
sample related to the Safavid period demonstrated the application of high-carat gold leaf with an oily 
substance as a binder. According to the studies conducted by the author, gilding on stone in Iran is 
done by four methods: 1) inlaying; 2) the use of gold foil; 3) the use of golf leaf; and finally 4) Pastiglia 
on stone. Historical Studies and review of written sources with comparison of the infrared spectrum of 
historical sample strengthened the probability of oil usage as a binder material. The techniques used in 
decoration of this inscription, was identified as “Leaf gilding”—“Oil-gilding”. In this research, type of 
study has been library, on-site - observational and laboratory, and the method of amassing, has been 
citations to authentic documents, laboratory studies (wet chemistry and instrumental analysis), on-site 
observations and microscopic examination. Finally, with the analysis of the gathered data, the 
conclusion has been reached. The history and techniques of gilding have also been investigated during 
the study. 
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وانك در يسايكل يسنگ يها بهيدر كت يطلاكار ناتيتزئ يفن ي مطالعه
اصفهان
*عادله محتشم

رانيدانشگاه هنر تهران، ا ،يخيتار - يفرهنگ اءيمرمت اش يدكتر يدانشجو

چكيده
لايه و حساسش، در معرض آسيب و نابودي كامل ي ساختار لايه طلاكاري روي سنگ از جمله تزئينات ارزشمندي است كه به واسطه

تواند از بين رفتن ترين دليل اين مسئله مي اند. مهم هاي اين تزئينات در هنر ايران شناسايي شده نمونهقرار دارد. امروزه تعداد معدودي از 
هاي فني يك نمونه از اين تزئينات واقع در كليساي اين تزئينات در طول ساليان متمادي باشد. اين پژوهش به مطالعه و بررسي ويژگي

هاي هاي فني تزئينات طلاكاري بر روي كتيبه . هدف از اين پژوهش، شناخت ويژگيي صفوي پرداخته است وانك و متعلق به دوره
توجهي و با گذر زمان و به سـبب ي صفوي است. اين تزئينات معماري، به دليل بي سنگي كليساي وانك در اصفهان متعلق به دوره

آنهاي برجاي مانده، تاكنون، حاكي از  شناسايي نمونهحساسيت ساختاري در معرض نابودي و فراموشي قرار گرفته است. مطالعات و 
-3استفاده از فويـل يـا ورق ضـخيم طـلا،      -2ترصيع،  -1گرفته است:  روش انجام مي 4بود كه طلاكاري روي سنگ در ايران به 

سـي و شناسـاييچينـي روي سـنگ). برر   سازي مطلا (لايـه  برجسته -4استفاده از ورق نازك طلا يا روش طلاچسباني و در نهايت 
هـايي ي رواج اين تزئينات در ايران پيش از اسلام است. همچنين نمونـه  دهنده هاي مربوط به هنر ايران پيش از اسلام، نشان نمونه

ي ساختار يك ي متأخر صفوي، زنديه و قاجار شناسايي شده است. در اينجا مطالعه اسلامي به ويژه در سه دوره -مربوط به هنر ايراني
ي روغني به عنـوان ي صفوي نشان از كاربرد ورق طلا با عيار بالا و يك ماده از تزئينات طلاكاري روي سنگ متعلق به دوره نمونه

براي آناليز عنصري ورق فلزي و SEM-EDSكوره براي شناسايي ورق فلزي، از روش دستگاهي آزمون ي ورق طلا داشت. از  چسباننده
ي ورق فلزي بر سطح سنگ استفاده ي واسط چسباننده طالعات ميكروسكوپي براي شناسايي مادهبه همراه م FTIRاز روش دستگاهي 

است. در اين »طلاكاري روغني«و به روش  »طلا چسبان«شد. روش مورد استفاده در اجراي تزئينات طلاكاري اين كتيبه، تكنيك 
اي و آزمايشگاهي است. در نهايت با تحليل مشاهده -اي، ميداني اندوزي كتابخانه تجربي و روش يافته -پژوهش، روش تحقيق، تحليلي
گيري حاصل شده است. اطلاعات گردآوري شده، نتيجه

.، تزئينات روي سنگ، كليساي وانكSEM-EDS ،FTIR: طلاكاري روغني، طلاچسبان، كلمات كليدي
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 مقدمه
مايه و بيش از هر چيز برخاسـته از   طلاكاري، هنري گران

بـه   شناسي انسـان اسـت. قـدمت ايـن هنـر      حس زيبايي
. با (Habashi, 2005, p. 27)گردد  بازمي ق.م ي سوم هزاره

انـد،   هايي كه تا امروز يافت شده ترين نمونه توجه به كهن
شاهد اين مدعا النهرين ابداع شده است و  اين هنر در بين

سـال پـيش اسـت كـه در      5000هايي متعلـق بـه    نمونه
ــل« ــراك ت ــت    )Tell Brak( »ب ــوريه ياف ــمال س در ش

. ايرانيان نيز با هنرمنـدي   (Oddy, 1981, p. 75)اند شده
بسيار، طلاكاري را چه در تزئين اشياء و كتب نفيس و چه 

اند. در هنر ايران اين فن را  در تزئينات معماري به كار برده
ــي ــوان  م ــهت ــورت ب ــاري و   ص ــباني در ديوارنگ طلاچس
ها  گاه چيني و طلاكاري بر روي انواع تكيه آرايي، لايه كتاب

همچون شيشه و چوب مشاهده نمود. اما در ايـن ميـان،   
تزئينات طلاكاري روي سنگ، هنر ارزشمندي اسـت كـه   

 ي واسـطه  بـه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين هنـر  
و تفاوت ماهوي مواد و مصالح آن، بسيار  هيلا هيلاساختار 
پذير بوده است. طلانشاني بر سطح سنگ با در نظر  آسيب

اختار ظريف تزئينات طلاكاري و ساختار سخت و گرفتن س
آنچه در مقاوم سنگ، نشان از مهارت و علم هنرمند دارد. 

مورد بررسي قرار گرفته است،  »طلاكاري« عنوان بهاينجا 
هاي مطلا نشان دادن سطوح و يا ايجاد نقش  انواع روش

و نگار زرين بر سطوح مختلف، با استفاده از مواد مختلـف  
، آليـاژ مـس و   Brass( ورق يا اكليل طلا يـا بـرنج  اعم از 
 و جز آن است. اين نگـاه ) Goldplating( آب طلا، روي)

كلي پس از بررسي فرهنگ لغات معتبر زبان فارسي و نيز 
طلاكاري: عمل طلاكار . هاي هنر حاصل شد المعارف دايره

است. طلاكار: هنرمند طلاساز است. همچنين به معنـاي  
ي  كه نقش و نگارش از طلا باشد، چون خانه است يزيچ

 .Dehkhoda, 1998, 15490, Vطلاكار و شمشير طلاكار (

و زراندوده: زرنگـار و انـدود   ) Gilded, Gilt( ). زراندود10
شده با زر. چيز به زر اندوده كه بر ظـاهرش زر بـود و بـر    
باطنش چيزي ديگر. مـذهب. ذهيـب. زرانـدود كـردن و     

در  »محمد معين«زراندودن: به رنگ زر ساختن چيزي را 
: عمـل و  )Gilding( گويد: طلاكاري مي »فرهنگ معين«

كـار كنـد.    شغل طلاكار اسـت. طلاكـار: آنكـه بـا طـلا     
كننده، مـذهّب. زرانـدود (زرانـدوده): انـدوده از زر      تذهيب

. آنچه ظاهرش با باطن فـرق داشـته   مطلا(طلا)، زرنگار، 
باشد. همچنين است زرنگار: زينت داده شده و نقاشي شده 

. چيـزي كـه بـا آب زر نگاشـته يـا      )Moein, 2001( با زر
فرهنـگ  «). در Amid, 1976, p. 571نقاشي شده باشد (
، طلاكـاري معـادل عمـل پوشـاندن     »زبان فارسي امروز

: زرانـدود ي نازكي از طلا آمده است.  سطح چيزي با لايه
 طــلا آبداراي ســطح بيرونــي پوشــيده شــده از ورق يــا 

)Goldplating( )Sadri Afshari et al., 1990, p. 661 در .(
با معانيِ: به رنـگ   »زرفام«و  »زرگون«هاي  مقابل، واژه

 .Amid, 1976, p( اند زر، مانند زر، طلائي و زردفام آمده

571; Moein, 2001, p. 531 (   طلا اندود كـردن، اجـراي
هاي تزئيني با طلا يا به رنگ طـلا (مطـلا نمـودن     طرح

). طلاكاري، به كـار  Sayed Sadr, 2009, p. 424ظاهر) (
تـزئين سـطوح   جهـت   بردن ورق يا اكليل طلا يـا بـرنج  

. )Burden, 2012, p. 149, Harris, 1975 (مختلف است
ي نازكي از طـلا   زراندود كردن، پوشاندن سطحي با ورقه

يا تقليدي از طلاست. اين كار بر روي چوب، فلـز، عـاج،   
گيرد و  چرم، كاغذ، شيشه، چيني و ديگر سطوح انجام مي

هـا،   هدف از آن تزئين يا محفوظ نگـاه داشـتن مجسـمه   
 ,Reiazi, 1996هاست ( قطعات زينتي، گنبدها و ساختمان

p. 76 .(  
ــروز روش ــا ام ــي و    ت ــانيكي، فيزيك ــدد مك ــاي متع ه

شيميايي جهت طلاكاري سطوح مختلف مورد استفاده قـرار  
. )Hatchfield & Newman, 1991, p. 27-47( گرفته اسـت 

از  انـد  عبارتها  هاي انجام شده اين روش با استناد به بررسي
ــا فويــل  1، ترصــيع)Edward, 2000, p. 91( طلاكــاري ب

)Inlay(  با طلا، طلاكاري با ورق طلا)Habashi, 2005, p. 

ــده  )30 ــه دو روش عم ــي «ي  ب ــاري روغن  Oil( »طلاك

gilding(  طلاكـــاري آبـــي «و« )Water gilding( ) 90 
Edward, 2000, p.(   ) اسـتفاده از پـودر طـلا ،Gettens & 

Stout, 1942, p. 53هاي مخـتص فلـزات شـامل     )، و روش
 ,.Mercury gilding( )Borges et al( »اي طلاكاري جيـوه «

2008, p. 2-3(  انتشـار «، طلاكاري بـه روش« )Diffusion 

bonding( )2000, p. 4-5 Oddy,( ــرو ــاري الكت - ، طلاك
 .Electrochemical gilding( )Lins, 2000, p( شــيميايي

ــرولس )242 ــاري الكتـ و  )Elechtroless gilding( ، طلاكـ
ــي  ــاري الكتروليت  ,Elechtrolytic gilding( )Oddy(طلاك
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2000, p. 7-9(  .  
در ايران طلاكاري بر سطوح مختلف اجرا شده است. 

گاه براي اجـراي ايـن تزئينـات، سـنگ      يكي از انواع تكيه
از ايـن تـزئين بسـيار     مانده يبرجاهاي  است. تعداد نمونه

هـاي   نمونـه بررسي پس از  پژوهشر اين داندك هستند. 
ي فنـي ايـن    طلاكاري روي سنگ در ايران، بـه مطالعـه  

هاي سنگي كليساي وانـك در اصـفهان    تزئينات در كتيبه
هدف از اين پژوهش، شناسايي، معرفي و شود.  ميپرداخته 

هاي فني نوعي از تزئينات معماري  ها و ويژگي نمونه ثبت
نگرفتـه و بـه سـبب    ايران اسـت كـه مـورد توجـه قـرار      

  حساسيت ساختاري در معرض نابودي و فراموشي است.
  

 پيشينه تحقيق . 2
بررسي تاريخي تزئينات طلاكاري روي سنگ  ي نهيزم در

در ايران و نيز مطالعات فني اين تزئينات در عصر صفوي 
تاكنون بررسي و پژوهشي صورت نگرفته است. همچنين 

كليسـاي وانـك    ي بر روي تزئينات مـذكور در مجموعـه  
اي انجام نشده است. در رابطه با مطالعات  بررسي و مطالعه

تـوان بـه    ي كليساي وانك مـي  تاريخي و بررسي پيشينه
-Haghnazarian, 2006, p. 47(نظريـان   تأليف آرمن حق

 »اصـفهان -ي جلفاي نـو  كليساهاي ارامنه«با عنوان ) 63
در سـاير  شناسي اين تزئينـات   فن ي نهيزم دراشاره نمود. 
توان بـه مطالعـات صـورت گرفتـه بـر روي       كشورها مي
در كشور اسپانيا  )Sevil(هاي كليساي سويل  تزئينات ايوان

اشاره نمود. نتايج اين تحقيقات حاكي از كاربرد ورق طلا 
ي تداركاتي مركب از سـرنج   و ورق قلع بر روي يك لايه

(Pb3O4)  كربنات سـرب ،(PbCO3)    و روغـن بـزرك در
 ,Duran, 2008(گاه سنگي بود  اجراي اين تزئينات بر تكيه

p. 184-188(هاي طلاكاري  روش«اي با عنوان  . در مقاله
 عنـوان  بـه مؤلفين به كاربرد گل ارمنـي   »در مصر باستان

هاي سـنگي   اي براي طلاچسباني بر سطح مجسمه زمينه
-Hatchfield & Newman, 1991, p. 27(كنند  اشاره مي

شناسـايي  «اي بـا عنـوان    توان به مقاله همچنين مي .)47
در تزئينـات تخـت    كاررفتـه  بههاي باستاني ايران  رنگدانه

اشاره نمود كه در آن مؤلف، به كاربرد  »جمشيد و پاسارگاد
ورق طلا بر سطح سنگ در تخت جمشيد پرداخته اسـت  

(Stodulski, 1984)ي شناسايي مواد مصرفي در  . در زمينه

ي  اجراي تزئينات طلاكاري روي سنگ مربـوط بـه دوره  
كارشناسـي ارشـد عادلـه     ي نامـه  انيپاتوان به  ميقاجار، 

شناسـي،   فـن «عنـوان  ا ب) Mohtasham, 2010(محتشم 
و مرمـت تزئينـات طلاكـاري    رح حفظ و ط يشناس بيآس

همچنــين . اشــاره نمــود »ي قاجــار ر دورهروي ســنگ د
هاي قاجـاري   ي موردي بر روي نمونه توان به مطالعه مي

بـا عنـوان   ي گلسـتان در تهـران    مـوزه  -متعلق به كـاخ 
ي  شناسي تزئينات طلاكاري روي سنگ در مجموعه فن«

 ,Ahmadi et al., 2011اشاره نمود ( »كاخ گلستان تهران

p. 1-14 .() همچنين پرويز هلاكوييHolakouie, 2008 (
كارشناســي ارشــد خــود، بخشــي را بــه ي  نامــه در پايـان 

سه بنـاي  هاي  چيني شناسي تزئينات طلاكاري در لايه فن
همچنـين در  صفوي در اصفهان، اختصـاص داده اسـت.   

 Mousavi( »سوده موسوي اصل«ي كارشناسي  نامه پايان

Asl, 2010 ( هاي  حفظ و مرمت بخشي از نقاشي«با عنوان
 »چهلسـتون  ي كـاخ  اي ايـوان آيينـه  ه ـ روي سنگ ازاره

هـاي سـنگي    اي به تزئينات طلاكاري بر روي ازاره اشاره
نتـايج حـاكي از كـاربرد ورق    شده است.  ستون چهلكاخ 

ــاده ــزي و م ــباننده فل ــفانه   ي چس ــود. متأس ــي ب ي روغن
شناسـي   هاي مطالعات صورت گرفته در رابطه با فن نمونه

تزئينـات طلاكــاري روي ســنگ كـه تــاكنون شناســايي   
ي علمـي بـر    شمارند. همچنـين مطالعـه   انگشتاند،  شده

روي طلاكــاري روي ســنگ مربــوط بــه عصــر صــفوي 
ــار ســاير   نگرفتــه اســت. انجــام چنــين پژوهشــي در كن
مطالعات در باب تزئينات طلاكاري روي سنگ در ديگـر  

ها، دستيابي به خط سـير تـاريخي ايـن تزئينـات در      دوره
   سازد. ايران را ميسر مي

  
 روش تحقيق. 3

تجربـي و روش   -روش تحقيق، تحليليدر اين پژوهش، 
ــه ــدوزي  يافت ــداني كتابخانــهان اي و  مشــاهده -اي، مي

در نهايت با تحليل اطلاعات گردآوري است.  آزمايشگاهي
از تست كوره بـراي  گيري حاصل شده است.  شده، نتيجه

ميكروسـكوپ   شناسايي ورق فلـزي، از روش دسـتگاهي  
 Xمجهز به سيستم آناليز انرژي پرتوي -الكتروني روبشي

در  Philips, XL300مـدل   )SEM-EDS( پراكنـده شـده  
بـراي آنـاليز   بخش آزمايشـگاه دانشـگاه تربيـت مـدرس     
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سـنجي   طيـف  عنصري ورق فلزي و از روش دسـتگاهي 
 Thermo Nicolet 470« مـدل  )FTIR( مـادون قرمـز  

Nexus.« آزمايشگاه حفاظت و مرمت دانشـگاه   بخش در
مطالعـات ميكروسـكوپي بـراي     همـراه بـه   هنر اصفهان
ي ورق فلزي بـر سـطح    ي واسط چسباننده شناسايي ماده

ــا توجــه بــه محــدوديت امكــان   ســنگ اســتفاده شــد. ب
برداري اعمال شده توسط نهـاد متـولي، تنهـا يـك      نمونه

هـا   راست و پايين يكـي از كتيبـه   ي سمت نمونه از گوشه
هـاي   نظر گـرفتن ويژگـي  با در  -ي سمت راست)  تيبهك(

 برداشته شد. - بصري كتيبه
  

  طلاكاري روي سنگ در ايران نگاهي به . 4
ــران   نمونــه ــات طلاكــاري روي ســنگ در اي هــاي تزئين

ي  پذير اين تزئينـات، بـه انـدازه    ساختار آسيب ي واسطه به
هاي گچي قابل مشاهده نيسـت.   زمينهطلاكاري بر روي 

توان استنباط نمود اين تزئينات اساساً كاربرد  همچنين مي
هـاي   كمتري داشته است. در اين بخش به معرفي نمونـه 

شناسـايي شـده در ايــران از طريـق مطالعـات ميــداني و     
هـا،   اي پرداخته شده است. با شناسايي اين نمونه كتابخانه

هاي به كار رفته در اجراي اين  تكنيكتعدادي از توان  مي
  .)Table 1-1(جدول  تزئينات در ايران را شناسايي نمود

ــه جــدول شــماره  ــا توجــه ب ــداد 1ي  ب ــد تع ، هرچن
هاي شناسايي شده در هنر پيش از اسلام در ايـران   نمونه

ها بيانگر رواج تزئين سـطوح   اندك است، اما همين نمونه
ــن دورا  ــتفاده از طــلا در اي ــا اس ــتند. در ســنگي ب ن هس

هاي اين  ي صفوي نيز، نمونه ي آغاز اسلام تا دوره فاصله
تزئينات بسيار اندك هستند. اين احتمـال وجـود دارد كـه    

ي زماني رايج نبوده و  طلاكاري روي سنگ در اين فاصله
به دست فراموشي سپرده شده است. شـايد ايـن ذهنيـت    

بـر   ي دستورات دين اسلام مبني واسطه بهايجاد شود كه 
منع استفاده از طلا، اين هنر رونق خـود را از دسـت داده   

در  خصوص بهباشد. شايد منع استفاده از طلا در اين امر (
تأثير نبوده باشد، اما عامل چنـدان مهمـي    آغاز اسلام) بي
آيد، چرا كه كاربرد طلا در تزئينات معمـاري   به شمار نمي

آن . از حتي در آغاز اسلام كـاملاً مشـهود اسـت    اسلامي
خاص به كاربرد طلا بر روي سنگ  طور بهتوان  مي جمله

اشاره كرد: شبستان مسجد در » مسجد جامع دمشق«در 

هـاي   سوي جنوب حياط است... فضاي آن با رديف ستون
دالان تقسيم شده است... سمت قبله يـا مكـه    3مرمر به 

با يك فرورفتگي به نام محراب مشخص شده است. اين 
ها نيز با زر پوشيده شـده   شده... سرستون محراب زركوبي

تـر در معـدود    ). احتمال قـوي Prise, 1956, p. 15است (
و شناسـايي شـده، ماهيـت     مانده يبرجاهاي  بودن نمونه

پــذير ايــن نــوع از تزئينــات ظريــف و  حســاس و آســيب
كــه خــود عامــل محركــي در تعجيــل در  بهاســت گــران

هـاي   نمونـه  هـاي  شناسايي، ثبت و مستند نمودن ويژگي
است. همچنين ايـن امكـان وجـود دارد كـه      مانده يبرجا
هايي از اين تزئينات در گوشه و كنار اين سـرزمين،   نمونه

رسـد   باشند. بـه نظـر مـي    مانده يبرجاگمنام و ناشناخته 
كـاري روي سـنگ شـناخته شـده      امروزه تزئينـات طـلا  

كـاربرد   نفسه كمياب و كم نيست، چرا كه اين تزئينات في
هاي اجرا شده در ادوار زماني مختلف، چه  اند و نمونه ودهب

ــذير  ي آســيب واســطه بــهدر اشــياء و چــه در معمــاري  پ
نيـز مـورد    مانده يبرجاهاي  بودنشان از بين رفته و نمونه 

انـد.   توجه سياحان، مؤلفين و متخصصين امر قرار نگرفتـه 
 ـ  ي زماني، در دوره اما با گذر از اين بازه د هاي صـفوي، زن

تـوان مشـاهده    هايي از اين تزئينـات را مـي   و قاجار نمونه
 ـو بهكرد.  هـاي ايـن هنـر در     ي قاجـار نمونـه   در دوره ژهي

ي  تزئينات معماري قابل مشاهده هستند. اما پـس از دوره 
قاجار هنـر طلاكـاري روي سـنگ بـه دسـت فراموشـي       

شود و لزوم پرداختن به ايـن تزئينـات بـيش از     سپرده مي
   شود. ميپيش احساس 

شناسايي  تاكنونهايي كه  گونه با توجه به نمونه بدين
شدند، طلاكاري روي سـنگ در ايـران، بـه چهـار روش     

  گرفته است:  انجام مي
  طلاكاري با استفاده از ورق ضخيم طلا (فويل) •
  طلاكاري با استفاده از ورق نازك طلا  •
   ترصيع •
سازي مطلا (طلاكـاري بـر روي زيرسـازي     برجسته •

 چيني  ) يا لايهبرجسته
لازم به ذكر است روش طلاكاري با استفاده از پودر 

هاي مورد استفاده  تواند از روش ي طلا نيز مي و يا رنگدانه
در تزئين سطوح سنگي بوده باشد، اما از آنجايي كه چنين 

  اي مشاهده نشد، از ذكر آن خودداري گرديد.  نمونه
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هاي ميكروسكوپي صورت گرفته  دار، بررسي هاي ستاره هاي شناسايي شده از تزئين طلاكاري بر روي سنگ در ايران (در مورد نمونه : نمونه1جدول 
  ).Mohtasham, 2010است. رجوع شود به 

Table 1. Identified samples of gilding ornaments on stone in Iran.  
  

Illustration 
 توضيحات

Explanations

 تكنيك
Technique

 قدمت
 Date Case 

هايي از طلا بر روي تنديس كبوتر از دايره
سنگ لاجورد، يافت شده در شوش، 

 تمدن عيلام
Golden circle on Lapis-lazuli stone, 

Susa, Elamid civilization (Elam, 
2009) 

 ترصيع
Inlay with gold 

 

ي دوم  هزاره
 ق.م

The second 
millennium 

BC 

 كبوتر عيلام
Elamite Dove 

 
(Van Loon, 1962) 

ي شبيه به سر شير،پيه سوز با دسته
ي حسنلو،  زراندود، يافت شده در تپه
 آذربايجان

Oil lamp with a handle like a lion 
head, Gilded, Tepe  Hasanlu, 

Azerbaijan (Barzin, 1966, p. 21-30).

 - 
 

ي اول  هزاره
 ق.م

The first 
millennium 

BC 

دان  كاسه يا روشن
لو حسن  

 Lion bowl from 
Hasanlu 

هاي سنگي  كند به ازاره شاردن اشاره مي
ايوان شرقي چهلستون كه با طلا تزئين 

اند شده  
Scharden notes to stony plint in 
eastern portico of Chehel-sotun 
palace that have decorated with 

Gold (Mokhtari & Esmaeili, 2006, 
p. 164). 

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf (Mousavi 

Asl, 2010) 
 صفويه

Safavid  

تزئينات كاخ چهلسون در 
 اصفهان

Decorations of 
Chehel-sotun palace 

 

ي سنگي حجاري شده با متن  دو كتيبه
آميزي شده ارمني و رنگ  

Two stony inscription with 
Armenian text and paiting. 

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 صفويه
Safavid  

هاي سنگي كليساي كتيبه
 وانك در اصفهان

Stony inscription in 
Vank cathedral, 

Isfahan 

  

هايي از  گلدان مرمر سفيد مزين به نقطه
 طلا، در تملك آلفرد اسپرو

Marble Wineglass, decorated with 
golden spot, in the possession of 

Alfred Spero (Pope, 1964) 

 ترصيع
Inlay with gold 

 صفويه
Safavid  

 صراحي اسپرو
Spero Wineglass 

ي سنگ يشمي متعلق به  كاسه
مير ي اشتاين مجموعه  

A bowl made of jade in the 
possession of Shtinemyer collection 

(Pope, 1964) 

 ترصيع
Inlay with gold 

 صفويه
Safavid  

مير ي اشتاين كاسه  
Shtinemyer bowl 

 بعد ادامه جدول در صفحه
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Illustration 
 توضيحات

Explanations

 تكنيك
Technique

 قدمت
 Date Case 

نشين  هاي شاه هاي يكي از گوشواره ازاره 
ديوانخانهو ستون ايوان   

Stony plinth of alcove, and stony 
column of forum. 

تزئين با ورق طلا به 
صورت طلاچسباني و 

چيني لايه  
Gold leaf, 

Gilding and pastiglia

 زنديه
Zandyeh  

خاني  تزئينات ارگ كريم
*در شيراز  

Decorations of Karim-
khani citadel in Shiraz 

* 

 

قسمت از بنا، درهاي سنگي اينازاره
خاني بوده و در  اصل متعلق به ارگ كريم

شود. ابتداي قاجاريه به تهران منتقل مي
The stony plinth of this part of the 

building, had been belonged to 
Karim-khani citadel in Shiraz, and 

moved to Tehran in early Qajar 
period.

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 زنديه
Zandyeh  

تزئينات ايوان تخت مرمر 
*در كاخ گلستان تهران  

Decorations of 
Takhte-marmar 

portoco, Golestan 
palace in Tehran * 

نشين. اين بنا در  هاي سنگي شاه ازاره
ي پامنار تهران واقع شده است. محله  

Stony plinth of alcove. This house is 
located in Pamenar district in 

Tehran (Ehsani, 2003, p. 168). 

تزئين با ورق، پودر يا 
ي طلا به صورت  رنگدانه

چيني طلاچسباني و لايه
Gold leaf, gold 
powder or gold 

pigment, 
Gilding and pastiglia

 قاجاريه
Qajar 

يرزا سعيدتزئينات سراي م
 خان در تهران

Decorations of Mirza-
Saied-Khan house in 

Tehran 

هاي سنگي يكي از تالارها ازاره  
Stony plinth of one of halls. 

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 قاجاريه
Qajar 

تزئينات باغ دلگشا در 
*شيراز  

Decorations of 
Delgosha garden in 

Shiraz* 

نشين هاي شاه بخاري سنگي و ازراره پيش
Stony fender and plinths of alcove.

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 قاجاريه
Qajar 

تزئينات عمارت 
*نارنجستان قوام در شيراز

Decorations of 
Narenjestane 

Ghavam* 

هاي سنگي يكي از تالارها ازراه  
Stony plinth of one of halls. 

ورق طلا تزئين با  
Gold leaf 

 قاجاريه
Qajar 

ي  تزئينات خانه
*الملوك در شيراز زينت  

Decorations of 
Zinatol-moluk house 

in Shiraz* 

 

تخت شاهي ساخته شده از سنگ مرمر
در ايوان تخت مرمر، كاخ گلستان در 

 تهران
Stony throne made of marble stone 

in Takhte-marmar portico, 

تزئين با ورق طلا به 
صورت طلاچسباني و 

چيني لايه  
Gold leaf, 

Gilding and pastiglia

 قاجاريه
Qajar 

*تخت مرمر  

Takhte-marmar* 

 ادامه جدول در صفحه بعد



   يسنج باستان ي دو فصلنامه پژوهه                                                                                                                        
 

 83     │    1395و زمستان  زييسال دوم، شماره دوم، پا
  
  
 

Illustration 
 توضيحات

Explanations

 تكنيك
Technique

 قدمت
 Date Case 

Golestan palace, Tehran.

 

 كاخ گلستان در تهران
Golestan palace in Tehran. 

تزئين با ورق طلا به 
صورت طلاچسباني و 

چيني لايه  
Gold leaf, 

Gilding and pastiglia

 قاجاريه
Qajar 

ي غربي  تزئينات گوشواره
*ايوان تخت مرمر  

Decorations of 
western earing, 
Takhte marmar 

portico* 

 

تخت شاهي از سنگ مرمر در خلوت
خاني، كاخ گلستان در تهران كريم  

Stony throne made of marble stone 
in Karim-khani sanctum, Golestan 

palace in Tehran.

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 قاجاريه
Qajar 

*علي شاهي سري فتح  
Fath-Ali Schah 

throne* 

 

هاي  واقع در كاخ گلستان تهران، ازاره
ي اول و ايوان سنگي تالارهاي طبقه  

Stony plinth of halls of first floor 
and portico, Golestan palace in 

Tehran. 

تزئين با ورق طلا به 
صورت طلاچسباني و 

چيني لايه  
Gold leaf, 

Gilding and pastiglia

 قاجاريه
Qajar 

تزئينات كاخ 
*العماره شمس  

Decorations of 
Shams-al-emreh 

edifice  *  

هاي  واقع در كاخ گلستان تهران، ازاره
 سنگي

Stony plinth, Golestan palace in 
Tehran.

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf 

 قاجاريه
Qajar 

*تزئينات عمارت بادگير  
Decorations of Badgir 

edifice  *  

 

ي سنگي با آيات قرآن و احاديث، وكتيبه
علي ميرزا  علي شاه و حسين نام فتح

 فرماندار فارس
Stony inscription of Quranic verses 
and sayings, along with the name of 

Fath-Ali Schah and Hossein-Ali-
Mirza governor of Fars (Shayesteh 

far, 2008, p. 68-69).

تزئين با ورق، پودر يا 
ي طلا رنگدانه  

Gold leaf, gold 
powder or gold 

pigment 

 قاجاريه
Qajar 

ي سنگي فراز  كتيبه
ارگ در ورودي مسجد 
 شيراز

Stony inscription, 
Entrance of Arg 
mosque in Shiraz 

ها، سرير،طلاكاري بر روي تزئينات لباس
 تاج و شمشير شخصيت اصلي

Gilding on ornaments of clothes, 
throne, crown and sword of main 

character.

 تزئين با ورق طلا
Gold leaf (Faraj 

zadeh, 2011) 
 قاجاريه
Qajar 

علي شاه در  ي فتح كتيبه
 طاق بستان

Inscription of Fath-Ali 
Schah in Taqe Bostan 

  
هاي  ي فني تزئينات طلاكاري در كتيبه مطالعه. 5

  سنگي كليساي وانك 
سـورپ  «واقع در دير  »هوسپ آرماتاتسي مقدس«كليساي 

معـروف اسـت،    »كليسـاي وانـك  «كـه بـه    2»آمنـا پـرگيج  
ــران اســت   ــان اصــفهان و جنــوب اي كليســاي جــامع ارمني

)Caliphate of Isfahan & west Iran Armenians, 2012 .(
ي ايـران اسـت كـه     اين بنا يكي از زيباترين كليساهاي ارامنه

ي جلفا ساخته شده اسـت. سـاخت    در شهر اصفهان و منطقه
مـيلادي)   1664هجـري قمـري (   1075اين كليسا در سال 

) Fig. 1- 1(شـكل  بـه اتمـام رسـيد    فعاليـت  پس از نه سال 

)Haghnazarian, 2006 صـفوي   عباس شاه). اين بنا در عهد
هاي آن از شـهرت بسـيار برخـوردار     ساخته شده و ديوارنگاره

ــاري   ــات معم ــا تزئين ــن بن ــت. در اي ــل   اس ــوعي از قبي متن
تـوان مشـاهده    چينـي را مـي   كاري و لايه ديوارنگاري، كاشي

ــپ    ــاي هوس ــمالي كليس ــوي درب ش ــا در دو س ــود. ام نم
 cm30ي سنگي با ابعـاد تقريبـي    آرماتاتسي مقدس دو كتيبه

يـك متنـي بـه     كنند كه بر روي هر خودنمايي مي cm45در 
ت. زبان ارمني به همراه نقـوش تزئينـي حجـاري شـده اس ـ    

ري و هـا مـزين بـه طلاكـا     ي اين كتيبه تمام نقوش برجسته
  ).  Figs. 2, 3- 3و  2اشكال آميزي هستند ( گاه رنگ
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هاي طلاكاري و  ي سنگي در آن واقع شده است. محل قرارگيري درب ورودي و كتيبه كتيبهيساي وانك كه دو هاي كل يكي از رواق: 1شكل 
  . گر مشخص شده است آميزي شده، با نشان رنگ

Fig. 1: The location of two gilded stony inscriptions in north portico-Vank Cathedral (Amena Pergij monastery, 2012).  

  

  
  

ي زرد رنگ در  برداري با دايره نمونه. محل يساي هوسپ آرماتاتسيآميزي شده در دو سوي درب شمالي كل هاي سنگي مطلا و رنگ كتبيه: 2شكل 
  .ي سمت راست و پايين تصوير مشخص شده است گوشه

Fig. 2: Painted and gilded stony inscriptions- Northern gate of Hovsep Ārmātātsy church. Sampling location is marked with a 
yellow circle in the lower right corner. 

  

  
  

  . قابل مشاهده استاي از آلودگي  آميزي در زير لايه ي سنگي مذكور. تزئينات طلاكاري و رنگ تصوير با بزرگنمايي از كتيبه: 3شكل 
Fig. 3: Details of a stony inscription. Gilding and painting ornaments is visible under a layer of pollution.  
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  .برابر. كاربرد ورق فلزي در اين شكل مشهود است 500و  200نمونه با بزرگنمايي : تصاوير ميكروسكوپي از 4شكل 
Fig. 4: Microscopic images of sample. Magnification: 200X and 500Xtimes. Use of metal leaf is evident in this figure. 

  
اجـراي تزئينـات   به جهت شناسايي مواد مصرفي در 

بـرداري بسـيار جزئـي     هـا، نمونـه   طلاكاري در اين كتيبه
. ه نحوي كه منظر كتيبه مخدوش نشـود بصورت گرفت 

در ابتدا لازم بود كه مشاهدات ميكروسكوپي قبـل از هـر   
آزمايش انجام گيرد. اين مشاهدات نشان داد كـه از ورق  
فلزي در اجراي اين تزئينات اسـتفاده شـده اسـت. بـدين     

 كل احتمال استفاده از پودر فلزي يا رنگدانه منتفي شـد ش
ي واسط به جهت  . همچنين از يك ماده)Fig. 4-4(شكل 

كـه  سـنگ اسـتفاده شـده     سطحفلزي بر چسباندن ورق 
 -رنـگ زرد اي شـفاف بـا    مشاهدات ميكروسكوپي مـاده 

). اين ماده در حـال  Fig. 5-5را نشان داد (شكل نارنجي 
  است.اي و سخت  حاضر شيشه

سـنجي   ي بعـد از روش دسـتگاهي طيـف    در مرحله
ي ورق  براي شناسايي واسط چسباننده FTIRمادون قرمز 

  فلزي بر سطح سنگ استفاده شد. 
در تفسير طيف به دست آمده بايـد گفـت بانـدهاي    

مربــوط بــه  cm-13600-3200  هــاي عبـوري در ناحيــه 
 cm-13000-2800 (گروه هيدروكسيل)، O-H اتصالات 

-cm-1 1750 (گروه متين)، C-Hي اتصالات  دهنده نشان
-cm-11400  ،(كربونيل) C=Oمربوط به اتصالات  1730
مربوط  C-H ، cm-11300 -900مربوط به اتصالات  1300

مربوط به اتصالات  cm-1750-700 و  C-O به اتصالات
C-H هاي شاخص در اين نواحي  باشند. طيفي كه پيك مي

ــك  ــي اســت دارد، ي ــب روغن ــكل  تركي ) Fig. 6-6(ش
(Derrick, 1999, p. 95 & 185).  طيف به دست آمده از

. اسـت هاي اين نـواحي را دارا   ي مورد بررسي پيك نمونه
  لازم به ذكر است مقدار نمونه، كم بوده است.

    ي روغني نتايج اين آزمايش نشان داد كه از يك ماده
  

 
  

  ي شفاف چسباننده ماده ؛برابر 500و  200تصاوير ميكروسكوپ دستي از نمونه با بزرگنمايي : 5شكل 
Fig. 5: Microscopic images of sample. Magnification: 200X and 500Xtimes, Transparent binder material 
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   ي سنگي كليساي وانك كتيبهي ورق طلا در طلاچسبان  ي چسباننده از ماده FTIR: طيف 6شكل 
Fig. 6: FTIR spectrum of binder of gold leaf in Stony inscription-Vank Cathedral  

  
 طـور  بـه شناسايي نوع روغن استفاده شده است. بدين منظور 

اشـاره شـده اسـت    منابع مكتوب در  ، اماممكن نيستدقيق 
در تزئينات معمـاري و   ،طلاچسبانيدر  »روغن كمان«كه از 
شده است. در منـابع آمـده اسـت كـه      ي استفاده ميآراي كتاب

در هـاي طلاچسـباني     استفاده از روغن كمان يكـي از روش 
ــاب ــي ( كت ) و Mojarrad Takestani, 1993, p. 61آراي

 .Aghajani Esfahani, 2007, p( اسـت  بـوده ديوارنگـاري  

مرسوم و شناخته شده در ايـران  روغن كمان پوششي  ).127
بوده است و شناخت ما از تاريخ كاربرد آن تـا قـرون ششـم    

 ,.Nemati Babaylou et alگـردد (  هجـري قمـري بـازمي   

2016, p. 1 .(    روغن كمان تركيبي از دو واحـد وزنـي روغـن
(روغن بزرك) و يك واحد وزني صمغ (سندروس) است كـه  

روغـن كمـان    طي يك فرآيند پخـت در شـرايط معـين بـه    
). Monshi Qomi, 2013, p. 163-164( شـود  تبـديل مـي  

ساختار شيميايي اين روغن، تركيبي از اسيدهاي چرب اسـت  
شامل: سندراكوليك اسيد، كاليتروليك اسيد، لينولنيك اسـيد،  
لينولئيك اسيد، پالمتيك اسـيد، اسـتئاريك اسـيد، و اولئيـك     

  ). Nemati Babaylou et al., 2013, p. 153اسيد (
در ادامه لازم بود ورق طلايي رنگ مورد بررسي قرار 

ي  گيرد. بخش بسيار كوچكي از نمونـه درون يـك بوتـه   
 C˚1000ي آزمايشـگاه تـا    چيني گذاشته شد و در كـوره 

دهي نمونه بدون تغيير رنگ در  حرارت ديد. پس از حرارت
ي كـاربرد   دهنده نشانامر، ي چيني برجاي ماند. اين  بوته
است. در صـورت تغييـر   ساخت ورق فلزي در  (Au) طلا

ل كاربرد طـلا منتفـي   رنگ نمونه و تيره شدن آن، احتما
  ). Fig. 7-7شد (شكل  مي

تـر شـدن آن    عدم تغيير رنگ ورق فلزي و درخشان
ي تست كوره، احتمال استفاده از طلا با عيار بالا  جهيدرنت

را تقويت كرد. به جهت اطمينان از ايـن موضـوع، آنـاليز    
ي اين  انجام شد. نتايج تأييدكننده SEM-EDSدستگاهي 

درصـد   84/97مطلب بود، چرا كه وجود فلـز طـلا را بـا    
وزني، نشان داد. وجود مس در مقادير بسيار جزئي امـري  

گـاه سـنگي    سيم با مقادير اندك، به تكيـه طبيعي بود. كل
 صورت بهبرداري،  شد كه احتمالاً در زمان نمونه مربوط مي

ي طلاكاري همراه شده است (شكل  بسيار جزئي با نمونه
8-Fig. 8 2) (جدول-Table 2 .(  

  

  
  

از ورق طلا پس  مانده يبرجاي  نمونهميكروسكوپي : تصوير 7شكل 
  )برابر 40 (بزرگنمايي كورهاز آزمون 

Fig. 7: microscopic image of remaining sample of gold leaf 
after furnace test (zooming eyepiece 40) 
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ي  نمودار آناليز عنصري از ورق فلزي در طلاكاري كتيبه: 8شكل 
   كليساي وانك

Fig. 8: Elemental analysis diagram of metal leaf in the 
gilded inscription- Vank Cathedral  

  
  : جدول مربوط به مقادير عناصر فلزي در ورق طلا2جدول 

Table 2: Concentration of metallic elements in gold leaf  
  

At%Wt% Element
6.391.39 Ca
2.230.77 Cu
91.3897.84 Au
100.00100.00 Total 

  
  گيري نتيجه. 6

هـاي تـا بـه امـروز      طبق مطالعات انجـام شـده و نمونـه   
شناسايي شده، قدمت فن طلاكاري روي سنگ در ايران 

) و به تمدن ق.مي دوم  قبل (هزاره هزار سال 4به حدود 
هـاي شناسـايي شـده از تمـدن      رسـد. نمونـه   عيلام مـي 

در تخت جمشيد نشـان داد كـه هنـر     ژهيو بههخامنشيان 
طلانشاني بر روي سنگ در نزد ايشان كاملاً شناخته شده 

بخشي به اشياء و تزئينات  و داراي جايگاه بوده و در زينت
ي آغاز اسلام تا آغاز  معماري كاربرد داشته است. در فاصله

اي از اين  هاي بسيار، نمونه ي صفوي با وجود بررسي دوره
 مسئلهكه بيان شد اين  گونه همانه نشد و تزئينات مشاهد

تواند چندان متأثر از دستورات دين اسلام مبني بر منع  نمي
تر در معدود بـودن   استفاده از طلا بوده باشد. احتمال قوي

ي زمـاني، ماهيـت    در ايـن بـازه   مانـده  يبرجاهاي  نمونه
هـا   پذير اين نوع از تزئينات و تخريب آن حساس و آسيب

مان بوده است. همچنين اين امكـان وجـود دارد   ز مرور به
هـايي از ايـن تزئينـات در گوشـه و كنـار ايـن        كه نمونـه 

باشـند. بـه نظـر     مانده يبرجاسرزمين، گمنام و ناشناخته 

 ـو بـه ي اسـلامي طلاكـاري    رسد در دوره مي در ادوار  ژهي
صفويه، زنديه و قاجاريه رواج داشته و بيشترين كاربرد آن 

ي متأخر،  ماري بوده است. در اين سه دورهدر تزئينات مع
طلاكاري روي سنگ، غالباً به دو صورت طلاچسباني بـر  

چينـي) بـر    ي مطلا (لايـه  سطح سنگ و تزئينات برجسته
شود. به جهت آشنايي با مواد مصرفي  روي سنگ ديده مي

اي متعلق  ي صفويه، نمونه در اجراي اين تزئينات در دوره
انتخاب شـد و مطالعـات آزمايشـگاهي    به كليساي وانك 

ها نشان داد كه از ورق طلا براي اين  انجام گرفت. بررسي
كار استفاده شده و به عبارت ديگر اين تزئينات بـه روش  

ي چسـباننده   طلاچسباني اجرا شده اسـت. بررسـي مـاده   
نشان داد كه ماهيت اين ماده روغني است و با استناد بـه  

ر فـن طلاچسـباني كـاربرد    منابع مكتوب، روغنـي كـه د  
. از آنجا كـه از  ممكن است روغن كمان بوده باشدداشته، 

ي روغني استفاده شده است، بايد گفت تكنيـك   يك ماده
هرچنـد  است.  »طلاكاري روغني«ها  طلاكاري اين كتيبه

توان در مورد اجراي اين تزئينات  با بررسي يك نمونه نمي
رسـد   ما به نظـر مـي  در ايران نظري قطعي را بيان نمود، ا

طلاچسباني به روش طلاكاري روغنـي روشـي سـاده و    
ي ايـن   مناسب براي سطوح سنگي بـوده باشـد. مقايسـه   

هـاي   هـاي قاجـاري شـباهت ميـان روش     نمونه، با نمونه
دهـد.   اجراي اين تزئينـات در ايـن دو دوره را نشـان مـي    

هنرمندان قاجار نيز طلاچسباني روي سـنگ را بـه روش   
در توان گفـت   اند و مي داده روغني انجام مي انيطلاچسب

انـد.   دار هنرمنـدان صـفوي بـوده    اجراي اين تزئينـات وام 
هاي متعدد مربوط به ادوار مختلـف   شك بررسي نمونه بي

هاي  به جهت تكميل اطلاعات در اين زمينه و ثبت ويژگي
فني اين تزئينات و دستيابي به شناخت كامـل از ماهيـت   

  . است يضرورامري  اين فن در ايران،
  

 سپاسگزاري
هـاي   از راهنمـايي  لهيوس ـ نيبـد د دان بر خود لازم مي نگارنده

و حسـام اصـلاني    عبـاس عابـد اصـفهاني   ، حسين احمدي
هـاي   دانشگاه هنـر اصـفهان، همچنـين از همكـاري    اساتيد 

 ود شـريفي و مسـع الاسـلامي   ن صـدر ثقـه  پروي سركار خانم
 عبدالحميـد رضـايي   ي كاخ گلستان، مجموعهمديران سابق 

ــدرسدر  SEM-EDSمســئول بخــش  ــت م  دانشــگاه تربي
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تهران، مسئولين آزمايشگاه شيمي در دانشگاه هنر اصـفهان،  
هـا   ي كاخ گلستان تهران و نيـز خـانم   امناي اموال مجموعه

  د.  تشكر و قدرداني نمايزاده  محمدي و سروه فرج مريم خدام
  
  ها نوشت پي

» ، جواهر نشاندن در چيزي.در نشاندنجواهر « :. ترصيع1

)Dehkhoda, 1998, p. 6634, V. 5» ( نشاندن جواهر بر
 ,Sadri Afshari and others» (روي فلز، چرم و مانند آن

1990, p. 293ي طلا بر  ) در اينجا به معني نشاندن قطعه
  سطح سنگ است.

 »ناجي مقدس همگـان «. اين عبارت ارمني، به معناي 2
  ).Haghnazarian, 2006, p. 47است (
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